
No.：SQ2503430

样品名称： 封边条

型号、规格： PVC      

样品等级： 合格品

商标： ------

委托单位： 广东圆洲新材料有限公司

检测类别： 委托检测

#封面签#
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报告随机号：YTL4647

产 品 名 称 封边条
生产日期 /

有效日期
------/------

 型号、规格 PVC 编号 /批号 ------/------

等级 合格品 商标 ------

受 检 单 位 ------ 检测单号 /
抽样单号

040541/------

受 检 单 位

地 址
------ 检测类别 委托检测

委 托 单 位 广东圆洲新材料有限公司 抽样地点 ------

生 产 单 位 广东圆洲新材料有限公司 抽样基数 ------

生 产 单 位

地 址
中山市南区西环四路6号二层

来样方式

送 /抽样者

委托方送样

------

样 品 数 量 10米 到样日期

抽样日期

2025年09月15日
------

样 品 状 态 完好 签发日期 $签发时间$

检 测 依 据 QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》

判 定 依 据 ------

检 测 结 论

本次委托检测共检14项，所检项目全部符合检测依据的要求。

(检验检测专用章)
#封面签#                                         

$签发时间$  

备 注 塑料封边条

批准：  #签发签# 审核：  #审核签# 主检：  #主检签#

2025年10月15日

2025年10月15日
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序 

号
检 测 项 目 标  准  要  求 单 位

检 测

结 果

单 项

判 定

1 耐干热性 应无龟裂、无鼓泡 ---- 符合 合格

2 耐磨性 磨30转后应无露底现象 ---- 符合 合格

3 耐开裂性（耐龟裂性）
≥2级（有不规则横向细微开裂）

（1级最好，5级最差）
级 1 合格

4 耐老化性 应无开裂 ---- 符合 合格

5 耐冷热循环性 应无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱 ---- 符合 合格

6 耐光色牢度（灰色样卡） ≥4 级 4 合格

7 甲醛释放量 ≤1.5 mg/L 未检出 合格

8 氯乙烯单体 ≤5.0 mg/kg 未检出 合格

铅（Pb） ≤90 mg/kg 未检出 合格

镉（Cd） ≤75 mg/kg 未检出 合格

铬（Cr） ≤60 mg/kg 未检出 合格

汞（Hg） ≤60 mg/kg 未检出 合格

砷（As） ≤25 mg/kg 未检出 合格

钡（Ba） ≤1000 mg/kg 10.2 合格

锑（Sb） ≤60 mg/kg 未检出 合格

9
可迁移元素

（可溶性

重金属）

硒（Se） ≤500 mg/kg 未检出 合格

10
邻苯二甲酸酯

（DBP、BBP、DEHP、DNOP、
DINP和 DIDP）

≤0.1 % 未检出 合格

11 多溴联苯（PBBs） 禁用 mg/kg 未检出 合格
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序

号
检 测 项 目 标  准  要  求 单 位

检 测
结 果

单 项
判 定

12
多溴联苯醚

（PBDEs）
禁用 mg/kg 未检出 合格

表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、

刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显

的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵

---- 符合 合格

表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹（

压花）表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均

匀

---- 符合 合格

色泽均匀，无明显色差 ---- 符合 合格

13 外观要求

边缘应光滑平直，无缺损 ---- 符合 合格

14

规格

尺寸

及其

偏差

和形

状公

差

形状公差
边缘直线度（长度方

向边缘凹形度Smax）
≤5.00 mm/m 1.14 合格

注：甲醛释放量方法检出限为0.1 mg/L；氯乙烯单体检出限为0.1mg/kg；可溶性铅检出限为2mg/kg；可溶性镉检

出限为0.5mg/kg；可溶性铬检出限为1mg/kg；可溶性汞检出限为1mg/kg；可溶性锑检出限为2mg/kg；可溶性砷检

出限为2mg/kg；可溶性钡检出限为1mg/kg；可溶性硒检出限为2mg/kg； DBP方法定量限为0.001%、BBP方法定

量限为0.001%、DEHP方法定量限为0.001%、DNOP方法定量限为0.001%、DINP方法定量限为0.005%、DIDP方法

定量限为0.005%；多溴联苯检出限为5 mg/kg；多溴联苯醚检出限为5 mg/kg
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附注：

试验地点 广东省佛山市顺德区大良新城区德胜东路1号   

委托单位地址及邮编 中山市南区西环四路6号二层 

抽样程序（如适用） /

偏离标准方法的说明

（如适用）
/

检测结果不确定度说明

（如适用）
/

分包项目及分包方

（如适用）
/

                                                             
   






		2025-10-16T11:46:41+0800


		2025-10-16T11:46:41+0800


		2025-10-16T11:46:41+0800


		2025-10-16T11:46:41+0800


		2025-10-16T11:46:41+0800


		2025-10-16T11:46:41+0800




